
  توليد شده به روش نورد گرم X70بررسي خوردگي حفره اي در  ورق هاي فولادي 

  1رضا خاكساري نژاد
  
  

  چكيده 

خوردگي حفره اي در سطح ورق نقطه شروع آسيب هاي جدي وارد شده به محصولاتي مانند خطوط لوله 

 X70در اين تحقيق  دلايل ايجاد خوردگي حفره اي در ورق هاي فولادي .انتقال سيال و بدنه مخازن مي باشد 

نتايج نشان مي دهد كه باقي ماندن آب روي سطح ورق . موجوددرانبارمحصول مورد بررسي قرارگرفته است 

تشكيل پيل الكتروشيميايي در سطح ورق فرايند خوردگي را . به چه صورت باعث ايجاد اين خوردگي مي شود

يون  ل حفرات باعث خروجر داخخنثي كردن با يون كلرايد به داخل حفرات ورق برايورود . تشديد مي كند

  .مي شود ، درنتيجه خوردگي تشديد مي شود +Fe2هاي 
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